吴江晟丰化工有限公司
产品检验报告单
                                      报 告 签 发 日 期:  2020年01月15日

                                      Date for Reporting:

	样 品 名 称

Name of sample
	氯化亚铜
	受 检 数 量

Weight for detecting
	8T

	来 样 单 位

Entrusting unit
	成 品 库
	来 样 日 期

Dateforsamplessupplying
	2020.01.15

	分 析 标 准

Standardesecuted
	企 标
	检 验 日 期

Report detecting
	2020.01.15

	产 品 外 观

Productappearance


	灰白色粉末

	序 号

NO
	检 验 项 目

Items for detecting and analyzing
	检 测 结 果

Results of inspecting

	1
	氯化亚铜含量%≥
	98.43

	2
	盐酸水不溶物%≤
	0.1

	3
	硫酸%含量≤
	0.03

	4
	铁%含量≤
	0.004

	5
	高铜盐含量%≤
	0.08

	结 论


	
	检 验 章

Qaulity  Department

	
	
	


检 验 员:                                                  审     核:  

Inspector:                                                Chief Inspector:

