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	样 品 名 称

Name of sample
	碱式碳酸铜
	受 检 数 量

Weight for detecting
	6T

	来 样 单 位

Entrusting unit
	成 品 库
	来 样 日 期

Dateforsamplessupplying
	2020.02.28

	产 品 外 观

Productappearance
	孔雀绿粉末

	序 号

NO
	检 验 项 目
Items for detecting and analyzing
	标 准 值
Standard Result
	检 测 结 果
Results of inspecting

	1
	铜(Cu)
Copper
	≥55%
	55.26%

	2
	铁（Fe）
Iron
	＜0.03%
	0.024%

	3
	钙（Ca）
Calcium
	＜0,095
	0.045%

	4
	钠（Na）
Sodium
	＜0,25
	0.18%

	5
	氯化物(Cl)
Muriate
	＜0.065
	0.027

	检验号

	190326-2
	检 验 章

Qaulity  Department

	检验

依据
	
	

	抽样

方法
	
	

	结 论


	
	

	备 注


	
	


检 验 员:                                           审       核: 
Inspector:                                           Chief Inspector:

