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沉淀硫酸钡 1250 目检验单

The Certification Of Analysis of Barium Sulphate 1250 mesh
分子式: BaSO4
Formula:BaSO4

项目

Items
指标

Specifications
结果

Result
平均粒径

Average particle size
10±0.2µm 5.0 um

400筛网残余
#400 Sieve Reside

0.01%max 0.008%

白度

Whiteness
98min 98.2

吸油量

Oil Absorption
14-17% 16

水溶物

Soluble in water
0. 2%max 0.1%

PH值
PH Value

7.5-9.5 8.0

硫酸钡纯度

BaSO4 Purity
98%min 98

盐酸不溶物

HCL Insoluble Matter
98.6%min 99

真比重

True Specific Gravity
4.3G/cm3 4.3

收样日期：2016年 01月 05日
Get sample’s time:05-01-2016

检测单位：质检部

Department: Inspection Bureau
沉淀硫酸钡

BaSO4
分析编号：160105YJ-TDBS03
Analysis NO.:160105YJ-TDBS03

批号：160105
LOT NO.：160105

检测日期：2016年 01月 05日
Inspection time:05-01-2016


