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——————————————————————————————————————硼达·质检部

          产品质量检验报告书
	产品名称:四硼酸纳 (十水硼砂）
	国家标准：GB537－97

	取样数量：
	生产批号：

	检验日期：
	外    观：白色颗粒

	检 验 项 目
	检 验 结 果

	主含量（Na2B4O7·10H2O） % 
	≥99.50

	硼含量（B）                %
	10-11

	三氧化二硼（B2O3） 含量    %
	≥36

	碳酸钠（Na2CO3）   含量    %      
	≤0.2

	水不溶物           含量    %                
	≤0.04

	硫酸盐（SO4）      含量    %          
	≤0.02

	氯化物（CL)        含量    %           
	≤0.05

	氧化钠（Na2O）     含量    %           
	≤0.4

	铁（Fe）           含量    %               
	≤0.005

	平均粒度                   目
	≤80 

	检验者: 

	鉴定意见：




                                                             辽宁硼达科技有限公司

[image: image1.jpg]